
乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」(G)の物性について
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0.71 0.70 0.72 0.71

500μm on 0.0 0.0 0.0 0.0

粒 250～500μm 33.0 33.2 33.0 33.1

度 150～250μm 59.3 59.4 59.3 59.3

分 106～150μm 6.5 7.0 6.5 6.6

布 75～106μm 0.6 0.6 0.6 0.6

75μm pass 1.3 0.8 1.3 1.1

倍率 ×1 倍率 ×30 
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